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Glasdach

defekte Glasdach

Symptome

Glasdach zerfallt in viele kleine ESD Glasstlcke. Meist ausgeldst durch einen Steinschlag oder
ahnliches. Abhilfe schafft im Vorderen bereich eine durchsichtige Lackschutzfolie auf dem Glasdach.

Reparaturanleitung

Kunstoffrahmen um das Glasdach innen ausbauen. Sonnenschutz ausbauen. Glasdach mit
Schneidedraht oder Schwingsage ausschneiden. Sollten Lackstellen beschadigt worden sein diese
sofort ausbesser. Rahmen und alte Klebenaht mit Primer vorbehandeln. Neues Glasdach ebenfalls
vorbehandeln. Abstandshalter auf Dachrahmen aufkleben. Scheibenkleber auf alte Klebenaht
auftragen. Dach aufsetzten und ausrichten. Dach mit ca 4x5KG an allen 4 Ecken beschweren und
Kleber ausharten lassen. Achtung keine Tlren 6ffnen oder schlieen wenn Dach auf Fzg. aushartet.
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