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Heckseitenscheibe

undichte Heckseitenscheibe

Die Dichtung der Heckseitenscheiben (Dreiecksfenster) neigen dazu mit dem alter undicht zu werden.

Symptome

Feuchter Kofferraumteppich sowie Laufspuren unter den Dreiecksfenstern.

Reparaturanleitung

Reparatur Heckseitenscheibe

rissige Heckseitenscheibe

Die Heckseitenscheiben (Dreiecksfenster) neigen dazu im alter rissig zu werden. Durch einwirkungen
von Wärme und Kälte sowie von UV-Strahlung, verliert das Plastik seinen Weichmacher und bekommt
viele kleine Haarrisse.

Symptome

Die Scheiben sehen zerkrazt aus, als hätte man sie mit einem Eiskratzer oder sehr grobem
Schleifpapier bearbeitet.

Reparaturanleitung

Dreiecksfenster tauschen oder lackieren/folieren.

Siehe auch

Undichte Frontscheibe

Undichte Frontscheibe
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